TIVISTALO

TUTKITTUA TURVAA KOSTEUSVAURIOITA VASTAAN
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SAHKOPUTKIEN JA -KAAPELEIDEN

TIVISTAMINEN

Sisé@verhouslevyt poistetaan tiivistet-
favilté pinnoilta. Hoyrynsulun kunto
tarkistetaan. Vuotava héyrynsulku
vaihdetaan.

Lapivientikauluksen alle ja&vé hoyryn-
sulun vastepinta puhdistetaan polystd,
rasvasta ja silikonista.

Jos putket on jo asennettiu

1. Osittain halkaistu Kaflex Post -tiivis-
tysteippi asennetaan putken tai kaape-
lin ympdarille, suojapaperi poistetaan ja
kaulus kiinnitet&d&n héyrynsulkuun.

Putkien asennuksen yhteydessd

2. Hoyrynsulkuun tehdaan putken tai
kaapelin kokoinen reikd ja putki tuo-
daan héyrynsulun I&pi.

3. Kaflex- tai Roflex 20 -I&pivientikau-
lus asennetaan putken tai kaapelin
ympdarille, suojapaperi poistetaan ja
kaulus kiinnitet&d&n héyrynsulkuun.

4. Mahdolliset hdyrynsulkuun tulleet
reidt tiivistetddn ilmatiiviiksi Tescon
No.1 -tiivistysteipill& ennen siséverhoi-
lun asentamista paikoilleen.

JARJESTELMAKOMPONENTIT

Kaflex Post

Osittain halkaistu fiivistysteippi jo asennetuille

puftkille.

Kafiex ja Roflex 20

Lapivientikaulukset uusille 6 - 30 mm:n puftkille.

Stoppa

Tiivistystulpat tyhjien sdhkdputkien fiivistdmiseen.

Valmiiksi asennetut sGhképutket tii-
vistetddn Kaflex Post -tiivistysteipill&.
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Kaulus asennetaan putken ympdrille
ja kiinnitetddn hoéyrynsulkuun.
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TIVISTALO - Sis&ilman fiivistyskorjaaminen

Uudet putket tuodaan hdyrynsulun
l&pi.

Sis@verhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.

e Teipin vastepinnan on oltava vahin-
taan 25 mm leved.

e Teipissd oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmd&ssd. Teipin vastepinnan
|&mpdtilan olisi hyvé olla vahintddn
+10 °C.
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